Brandschutz mit Trockenbau aktuell

Aktuelle Regelungen

1 Dies ist ein Liiftungskanal, der vorb :
gestellten Anforderungen fiir den Brandschutz

Demnachst werden in allen Lindern neue Verwaltungsvorschriften zu
den Technischen Baubestimmungen eingefiihrt, die auch hinsichtlich des
Trockenbaus von Bedeutung sind. Der Beitrag beschreibt, was dahingehend

aktuell zu beachten ist.

die tragenden und aussteifenden sowie raum-

abschlieRenden Bauteile von Gebauden richten
sich nach den jeweiligen Anforderungen der geltenden
Landesbauordnung. Neben dem erforderlichen Feuer-
widerstand und den jeweiligen Baustoffanforderungen
hinsichtlich ihrer Brennbarkeit spielen der korrekte Ein-
bau von Feuer- und Rauchschutzabschliissen sowie Ab-
schottungen und Liftungsklappen eine wesentliche
Rolle.

D ie brandschutztechnischen Anforderungen an

Brandschutznachweise fiir

Trockenbau-Bauarten nach MVV TB
Trockenbaukonstruktionen sind als feuerwiderstands-
fahige und raumabschlieBende Bauteile sowohl fiir
Neubauten als auch fiir eine Nachriistung geeignet. Da-
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riber hinaus kénnen mittels Bekleidungen mit Gipskar-
ton-, Feuerschutz- oder Steinwolle-Platten, zum Beispiel
fir Trager und Stiitzen ohne klassifizierten beziehungs-
weise ungeniigenden Feuerwiderstand, die notwen-
digen Brandschutzklassifizierungen erzielt werden. Das
betrifft Stahl-, Stahlbeton- und Holzkonstruktionen
gleichermalien.

Der jeweils notwendige Aufbau der Wande und
Decken aus Trockenbau und die erforderlichen Beklei-
dungsdicken ergeben sich dabei aus den dazugehdrigen
Verwendbarkeitsnachweisen. Als solcher kommt fiir
Trockenbaukonstruktionen mit Brandschutzanforde-
rungen zunachst ein Nachweis nach der Gber die neue
Muster-Verwaltungsvorschrift technische Baubestim-
mungen (MVV TB) [1] eingefiihrte DIN 4102-4 [2] in
Frage. Dabei ist zu beachten, dass die Muster-Verwal-
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tungsvorschrift gegenwartig in allen Bundeslandern als

Landes-Verwaltungsvorschrift eingefiihrt wird. Dies ist

bis zum Sommer 2018 zu erwarten.

Demnach sind samtliche Bauarten, die nur eines all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses nach § 16a
(3) MBO [3] bedirfen, nunmehr im Teil C4 der M VVTB
zu finden. Darunter fallen unter anderem die folgenden
Ublichen Trockenbaukonstruktionen:

Bauarten zur Errichtung von Decken, Dachern, Unter-

decken, Doppelb&den, Hohlraumestrichen, Stitzen,

Tragern, Unterzligen, Treppen und tragenden Wan-

den, an die Anforderungen an die Feuerwiderstands-

dauer und/oder den Schallschutz gestellt werden,

« Bauarten zur Errichtung von nichttragenden inneren
Trennwanden, einschlieRlich Einbauten (Sanitérein-
richtungen), deren Absturzsicherheit experimentell
nachgewiesen werden soll und/oder an die Anforde-
rungen an die Feuerwiderstandsdauer und/oder den
Schallschutz gestellt werden mit Ausnahme von sol-
chen aus Glas,

« Bauarten zur Efrichtung von Liftungsleitungen, an
die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer
und/oder den Schallschutz gestellt werden,

- Bauarten zur Herstellung von Installationsschachten
und -kanalen einschlielich der Abschlisse ihrer
Revisionséffnungen, an die Anforderungen an die
Feuerwiderstandsdauer und/oder den Schallschutz
gestellt werden,

+ Bauarten zur Errichtung von Entrauchungsleitungen,
an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer
und/oder den Schallschutz gestellt werden.

In der Tabelle des Teiles C 4 M VVTB werden die je-
weils anerkannten Priifverfahren angegeben, auf deren
Grundlage die Erlangung eines entsprechenden alige-
meinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses (abP) moglich
ist. Das betrifft sowoh! weiterhin die deutschen Priifver-
fahren, zum Beispiel nach DIN 4102 als auch die ent-
sprechenden europdischen Prifverfahren der Normen-
familie DIN EN 1363 bis 1365 [4] beziehungsweise DIN
EN 1SO 10140 [5] und DIN EN 1SO 10 848 [6].

Hinweis: Fir alle oben genannten fiinf Bauarten gilt
jedoch gleichermalien, dass die angegebenen Priifver-
fahren nicht fir die Teile baulicher Anlagen gelten, an
die weitere Anforderungen gestellt werden, wenn die
malgebenden Bauarten von Technischen Baubestim-
mungen wesentlich abweichen oder wenn es fir die

Das allgemeine bauaufsichtliche
Priifzeugnis (abP) dient auch
zukiinftig weiterhin als Verwend-
barkeitsnachweis fiir Trockenbau-
konstruktionen.

mafgebenden Bauarten keine allgemein anerkannten
Regeln der Technik gibt.

Wie den vorherigen Absdtzen zu entnehmen ist,
bleibt somit auch zuklinftig als weit verbreiteter Ver-
wendbarkeitsnachweis fiir Trockenbaukonstruktionen
das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis (abP) er-
halten. Alternativ ist darliber hinaus eine ingenieur-
gemafke Bemessung nach den Eurocodes moglich, die
aber momentan in der Praxis noch eher selten anzutref-
fen ist.

Auch mittels einer nachtraglichen Anordnung von
Feuerschutzplatten kann ohne Weiteres ein Feuerwider-
stand von 90 Minuten und mehr erreicht werden. Dabei
sind hélzerne Bauteile auch vor dem Anschluss an ein
benachbartes Bauteil zumeist vollflachig zu bekleiden,
es sei denn, der Anschluss der ausgewahlten Trocken-
baubekleidung an ein benachbartes Bauteil, zum Bei-
spiel an eine Mauerwerkswand, ist nach dem jeweiligen
Verwendbarkeitsnachweis zuldssig. Das wird leider in
der Praxis immer wieder Uibersehen und fihrt im Nach-
gang, trotz einer moglichen Funktionsfahigkeit bei
einem Brandfall, zumindest zu einem formalen Mangel.

Bei zweilagigen Bekleidungen ist insbesondere auf
das Versetzen der StéRe zu achten. Fiir die Befestigung
gelten gleichsam die jeweiligen Festlegungen des Ver-
wendbarkeitsnachweises (entweder entsprechende
Regelungen in DIN 4102-4 oder im abP). Im Allgemeinen
werden die Platten verklammert oder verschraubt.
Unterkonstruktionen sind oftmals nicht erforderlich
und wegen der Gefahr einer Hohlraumbildung auch
nicht erwiinscht. Als wesentlicher Grundsatz ist aulBer-
dem zu befolgen, dass nur ausschlieflich die Material-
komponenten verwendet werden diirfen, die im Ver-
wendbarkeitsnachweis aufgeflihrt sind. Bereits ein
scheinbar geringfligiger Verstof$ kann zum —wiederum
zunachst formalen Verlust —des bauordnungsrechtlich
notwendigen Nachweises flhren. Die Folge wadre, dass
die zwingend notwendige Ubereinstimmungserklarung
des Errichters nicht abgegeben werden kénnte und
somit der formale Nachweis des erforderlichen Brand-
schutzes nicht erfolgen kann.

In Abhangigkeit von der Art der Bekleidung sind so-
wohl Konstruktionsarten ohne als auch mit Metall-
Unterkonstruktionen moglich. Fir die Auswahl! der
Bekleidung spielt der U/A-Verhiltniswert (in m™) des zu
bekleidenden Stahl-Profils eine wesentliche Rolle. Nach
der Baureihe der Stahltrager und -stiitzen (HEA, IPE
usw.) richtet sich zudem die mogliche Ausfiihrungsart
der Trockenbaubekleidung.

Notwendige Klassifikationen und einzuhaltende
Randbedingungen

Neben der eigentlichen brandschutztechnischen Anfor-
derung selbst spielen jedoch insbesondere die Rand-
bedingungen des Einbaus eine besonders groRe Rolle.
Die vordergriindigen Aspekte fiir den Trockenbau sind
die geplanten Anschluss-und Einbaubedingungen und
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Aktuelle Regelungen

2 Individuell abgeklirte Details:
Mit Plattenstreifen vorbereiteter

die von benachbarten Bauteilen einzuhaltenden Ab-
stande. Darlber hinaus spielen auch in die Konstruktio-
nen einzubauende Feuerschutz- und Revisionsab-
schlisse und Abschottungen eine Rolle. Das gilt flr
Neubauten und Sanierungen gleichermafen.

Vor der Durchfiihrung einer Nachriistung muss man
sich daruber hinaus iber die Eigenschaften der an-
schlieBenden Bauteile in Kenntnis setzen. Die notwen-
digen Einschatzungen kdnnen in der Regel nur entspre-
chend den brandschutztechnischen Planungen oder auf
der Grundlage entsprechend fundierten gutachterli-
chen Bewertungen getroffen werden. Auf Basis dieser
Bewertungen ist es moglich, dass der jeweilige System-
hersteller der Trockenbauart dem Ausfiihrenden besta-
tigt, dass es sich bei der individuellen Situation um eine
nicht wesentliche Abweichung vom betreffenden Ver-
wendbarkeitsnachweis handelt und dieser dann die
Ubereinstimmungserklarung auch konform abgeben
kann.In den Abbildungen 2 und 3 sind derart individuell
abgeklarte Details zum Anschluss von brandschutztech-
nisch klassifizierten Trennwanden an mittels dem
Eurocode 5 [7] bemessener Holzbauteile zu sehen. Da
ein direkter Anschluss an die Holzkonstruktion nicht im
Verwendbarkeitsnachweis enthalten ist, war der An-
schluss der Wandkonstruktion mit Plattenstreifen in
Abstimmung mit dem Hersteller vorzubereiten,

Trockenbau im Bestand

Eine Herausforderung stellen immer wieder Anschliisse
an bereits vorhandene Bauteile, die aus Trockenbau
bestehen, dar. Das betrifft die folgenden Bauteile, fiir

die im Brandschutzkonzept ein entsprechender Feuer-

widerstand zu attestieren ist:

+ Wande notwendiger Flure,

+ bestehende Unterdecken,

+ bisherige Bekleidungen von Stitzen und Pfeilern oder

- andere tragende beziehungsweise aussteifende Bau-
teile.
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Trennwandanschluss ...

e e

3 ...und klassifizierte Trennwand unter dem Anschluss.

Hierbei ist es besonders wichtig, dass der Bauherr (noch)
liber die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise und
Ubereinstimmungserklarungen verfiigt, die man als
Ausflihrender —vor allem wenn keine Planer eingeschal-
tet sind und man daher als Ausfiihrender auch die pla-
nerische Verantwortung tragt — unbedingt erfragen
sollte. In der Abbildung 4 ist eine im Bestand bekleidete
Stahlkonstruktion zu erkennen, auf die eine Aufsto-
ckung vorgenommen wurde.

Fir die bauzeitlich vorhandene Bekleidung lag dem
Bauherrn der Verwendbarkeitsnachweis (abP) noch vor.
Der neue Anschluss wurde im Detail durch eine gutach-
terliche Stellungnahme einer eingeschalteten Material-
prifungsanstalt abgeklart. Deswegen konnte nach der
Fertigstellung der Aufstockung fiir den Ubergang zwi-
schen der bauzeitlichen und der neuen Trockenbau-
bekleidung im Zusammenhang mit der Fortsetzung der
Brandschutzbekleidung im neu errichteten Geschoss
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4 Hier wurde die bauzeitliche Stahlkonstruktion verlangert und im

Anschluss an den Bestand bekleidet.

5 Von auBen nicht erkennbare falsche Einbausituation fiir einen Rauch-

auch eine korrekte Ubereinstimmungserklarung abge-
geben werden — einschlieRlich der Bestatigung einer
nicht wesentlichen Abweichung von den Vorgaben des
neuen Priifzeugnisses durch den Errichter.

Besonders spannend wird es dann, wenn man nicht
mehr auf Verwendbarkeitsnachweise oder Uberein-
stimmungserkldarungen zurlickgreifen kann. Liegen
diese nichtvor, ist der Anschluss einfach, zumindest for-
mal, nicht moglich. Die Folge wire eine notwendige An-
passung des Brandschutzkonzeptes oder der Riickbau
des Bestandes bis auf eine Anschlusssituation, die der
neu einzubauenden Konstruktion entspricht.

Feuerschutzabschliisse und Abschottungen in
Trockenbaukonstruktionen

Bei Trockenbaukonstruktionen ist auch bei der Anord-
nung von Rauch- und Feuerschutzabschlissen oder

schutzabschluss.
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Durchdringungen wie Abschottungen, Liiftungsklap-
pen, Absperrvorrichtungen und Offnungsabschlissen
exakt auf die Vorgaben der Verwendbarkeitsnachweise
zu achten. Deren Einbau ist entgegen mancher landl3u-
figer Auffassungen ausschlief3lich auf der Grundlage
des dazugehdrigen Verwendbarkeitsnachweises zulas-
sig und mit dem der Trockenbaukonstruktionen abzu-
gleichen. Beispielsweise wurde die in Abbildung 5 zu
sehende Rauchschutztiirin Abweichung vom Verwend-
barkeitsnachweis zunachst falschlicherweise unterhalb
einer Schiirze aus Trockenbau eingebaut. Somit konnte
die Ubereinstimmungserklarung fir den Tlreinbau
nicht abgegeben werden. Die Konsequenz darauf war
dann die Forderung des bauliberwachenden Priifinge-
nieurs fiir Brandschutz nach einer Abanderung der Ein-
bausituation gemaR den Vorgaben des Verwendbar-
keitsnachweises. Bei vorheriger Einsichtnahme in den
Verwendbarkeitsnachweis des Offnungsabschlusses
bereits wahrend der Planungsphase ware das Problem
zu vermeiden gewesen,

Das bedeutet sowohl fiir Planende als auch Errichter,
dass der gemeinsam zuldssige Einbau aller Komponen-
ten (Abbildung 6 und 7) vor der Ausfiihrung unbedingt
zu Uberpriifen ist. Eine Anderung nach der Planungs-
phase ist daher ohne detaillierte Abstimmung unter-
einander nicht moglich: Wenn man beispielsweise als
Errichter eine aus brandschutztechnischer Sicht zu-
nachst brandschutztechnisch gleichwertige Trocken-
baukonstruktion gegeniiber der konkret geplanten oder
ausgeschriebenen einsetzen mochte, darf man das kei-
nesfalls »im Alleingang« unternehmen. Es kann sich
namlich- aus dieser offensichtlich unscheinbaren
Anderung der Ausfiihrung ergeben, dass auch zur Ver-
wendung vorgesehene Feuerschutztiren, Abschot-
tungssysteme oder Bestandteile einer Liftungsanlage
angepasst werden missten! In nur seltenen Fallen kann
das von einem Errichter der Trockenbaukonstruktion bis
zur letzten Konsequenz Uberblickt werden. AufRerdem
sollte man sich diese Verantwortung auch als Fach-
unternehmer nicht unnétig »auf den Tisch ziehenx,

Zwingende Angaben der Verwendbarkeitsnachweise
Die ordnungsgemalie Ausflihrung aller fir den Brand-
schutz wesentlichen Bauteile in baulichen Anlagen ist
wegen der moglichen erheblichen Konsequenzen
besonders wichtig und ist nachzuweisen. Deshalb muss
man vor der Verarbeitung den jeweiligen Verwendbar-
keitsnachweis genau einsehen und feststellen, ob der
Einsatz der auszuflihrenden Nachristungsmafinahme’
lber den angegebenen Anwendungsbereich moglich
ist. Das geht aus jedem Verwendbarkeitsnachweis
genau hervor. Zudem sind alle Randbedingungen dort
prazise beschrieben. Das ist insofern besonders wichtig,
weil der verwendende Errichter einer Trockenbau-Bau-
art abschlieRend eine Ubereinstimmungserklarung
uber den vollsténdig richtigen Einbau abzugeben hat
und entsprechend dafiir haftet. Auf der Grundlage des
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dazugehorigen Verwendbarkeitsnachweises hat der Er-
richter einer Brandschutzmalnahme zum Abschluss
seiner Leistungen eine Ubereinstimmungserklarung
vorzulegen, mit der er bestétigt, dass er die Leistung
vollstandig und ohne wesentliche Abweichung ausge-
flhrt hat. Dabei ist tatsdchlich bereits eine nicht voll-
standig oder unkorrekt ausgefillte Ubereinstimmungs-
erklarung ein — zumindest formaler — Mangel an der
ausgefihrten Leistung.

Das entscheidende Kriterium fiir eine erfolgreiche Ab-
nahme einer brandschutztechnischen Trockenbaukon-
struktion ist somit der komplette Nachweis, dass alle
konkreten Vorgaben des Verwendbarkeitsnachweises
erflllt wurden. Gegebenenfalls notwendige Kennzeich-
nungen sind an den dafiir vorgesehenen Stellen anzu-
bringen.

Nur eine ordnungsgemalk ausgefiillte Ubereinstim-
mungserkldrung sichert dem Bauherrn fiir die Lebens-
dauer einer baulichen Anlage bei ordnungsgemaRem
Umgang den Bestandsschutz. Bereits scheinbar nicht zu
beachtende Abweichungen kénnen aber in der Praxis
zum vollstandigen Verlust des Nachweises flihren,
was zur Folge hat, dass die Leistung nicht abnahme-
fahig und in der Regel nachzubessern oder gar zu erset-
zen ist.
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6 Korrekt vorbereitete Offnung fiir ein elektrisches Abschottungs-
system
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7 Richtige Einbausituation fiir Brandschutzklappen. Fotos: Geburtig
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